OK Tubrodur 15.40

Rutilos-portoltésii

Altalanos leiras

Gyengén Otvozott martenzites szOvetszerkezetet
eredményezd rutilos portdltetli felraké hegesztéhuzal.
Els6sorban fellleti nyomasnak kitett helyekre, mint
példaul: tengelyek, l&nctamasztd gorgok, siklofeluletek.

Védégaz (MSZ EN 439)

FCAW

Besorolas

EN 14700
DIN 8555

T Fe1
MF-1-GF-350-P

Jovahagyasok
Nincs

Varratfém atlagos vegyi osszetétele, %

C1
C Si Mn Cr P S
Polaritas 0,15-0,3 0,5-1,5 1-1,8  1,1-1,7 0,03 0,03
DC+
Varratfém altalanos mechanikai jellemzdi
Keménység (hegesztett allapotban)
32-40 HRC
Megmunkalhatésag
Kénnyen megmunkalhaté
Utésallésag
Jo
Fémes koptatéhatas
Nagyon jé
Hegesztési paraméterek
Atmérs Aramerésség W n H V Fesziltség
%] Min Max Atlag Atlag Min Max Min Max Min Max
mm A A I/perc % kg/h kg/h m/perc  m/perc Vv V
1.6 250 350 20 90 28 34

W = Védbgazszikséglet

n = Kihozatali hatasfok (Lehegesztett varratfém (kg) / felhasznalt maghuzal (kg) * 100)

H = Varratfémtomeg / 1 6ra ividé
V = El6tolasi sebesség



